POLYFACE

Klinker-Fassadensysteme

MONTAGEANLEITUNG

PRODUKTINFORMATION POLYFACE-Klinkermuster

POLYFACE-Fassadenelemente sind aus Polypropylen,
einem sehr festen, umweltfreundlichen Kunststoff gefertigte
Elemente, die sich gleichermaf3en gut fur die Bekleidung
von Neu- und Altbauten eignen.

POLYFACE-Fassadenelemente sind als
Klinkermuster in verschiedenen ansprechenden
Farben erhéltlich.

Die optische Darstellung
hollandischer

Klinker ist in beeindruckender
Perfektion gelungen.

POLYFACE -
Fassadenelemente werden als
vorgehangte, hinterluftete
Fassade auf einer Latten-
Unterkonstruktion

mit oder ohne

zusatzlicher Warmedammung
(Vollwarmeschutz) befestigt.

POLYFACE-Fassadenelemente
verzahnen sich durch die allseitig umlaufende Steckverbindung
zu einer geschlossenen homogenen Fassadenflache
ohne sichtbare StoR3fugen. Dadurch wird héchste
Stabilitat und Wetterdichtigkeit gewahrleistet.

Die Befestigungspunkte werden Uberdeckt

und somit unsichtbar.

POLYFACE-Fassadenelemente erhéhen
die Montageleistung durch geringes
Eigengewicht (Transport/Unterkonstruktion)
und kdnnen mit normalen Werkzeugen
einfach bearbeitet werden.

Fal

— IHR FACHHANDLER:

. POLYFACE- Fassadenelemente erfullen
Y die Anforderungen an Baustoffe
der Klasse B2 (normalentflammbar)
nach DIN 4102 Teil 1. Ein Prifzeugnis
steht auf Anfrage zur Verfugung.
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POLYFACE - Fassadenelemente werden aus
impragnierten Konterlatten 48 mm breit X 24 mm dick
mit Spezial Schrauben (A2) oder Schraubnagel
befestigt. Zum Ausgleich von unebenen Wandflachen
oder auch zur Aufnahme der Dammplatten wird zuerst
die Montage einer waagerechten Konterlattung
(Abstand = Breite der Dammplatten = 50 oder 60 cm)
empfohlen.

Fur die mechanische Befestigung der Holzlattung an
der tragenden Wand sind die Empfehlungen der
Hersteller der Schrauben/Dubel - Kombinationen und
die einschlagigen Vorschriften unbedingt zu beachten.
Normalerweise wird die Konterlattung mit Rah-
mendibeln am Mauerwerk befestigt. Die Verbindung
zwischen den Trag- und Konterlatten hat mit geeig-
neten, rostfreien Schraubnageln oder Holzschrauben,
die diagonal angeordnet werden, zu erfolgen. Die
Einschraub- bzw. Einschlagtiefe muss mindestens 20
bzw. 25 mm betragen. Die Holzunterkonstruktionen
missen impragniert sein. Damit bei der vorgehangten
Fassade die Hinterluftung einwandfrei funktioniert
muss der untere Fassadenabschluss mindestens 1 bis
2 cm oberhalb des Erdreiches liegen. Der Luftungs-
qguerschnitt darf weder durch die Unterkonstruktion, die
Dammung noch die Abschlussprofile verengt oder gar
unterbrochen werden.

Befestigen Sie die Elemente am oberen Rand.
Siehe auch Punkt 11
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Liftungsprofil

- Bitte beachten
_ Sie einen

[' ordentlichen
Fugenverband !

Beginnen Sie
, die Reihen
abwechselnd
mit einem
ganzen bzw.
1/3 oder
- 2/3 Element !
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1. Am unteren Fassadenabschluss wird eine Starter- __H_,___F—_*-j'f == %

leiste montiert — U-Profil aus PVC, in das die unterste A %~ i i )

Reihe der Fassadenelemente eingesteckt wird. Die e P

Unterkonstruktion wird am unteren Fassadenabschluss I_L;:rf::f 5(}( \

durch ein Liftungsprofil abgedeckt, welches eine
einwandfreie Beluftung gewahrleistet

2. Die Montage beginnt unten links an der jeweiligen
Wandflache. Die zum Aufenanschluss (z.B. Ecke)
zeigende Verzahnung wird bei dem ersten Element der
ersten Reihe abgetrennt und das Fassadenelement an
das Anschlussprofil angepasst. Bei jeder folgenden
Reihe wird das erste Element immer abwechselnd nur
um die uberstehenden Steine oder um 1/3 oder 2/3 der
Elementbreite gekirzt, damit die senkrechten Element-
stolRe an der Fassadenflache nicht Ubereinander liegen.
Bitte achten Sie vor dem Schneiden der Anfangsplatten
auf den Fugen-verband. Die abgetrennten Teile kdnnen
dann als Endstliicke an der anderen Fassadenseite
oder den Fenster-/Turanschlissen verwendet werden.
Durch das seitliche Versetzen der senkrechten Stol3-
verbindungen um jeweils 1/3 Elementbreite wird eine
wesentlich bessere Optik und erhohte Festigkeit der
Fassade erreicht.

3. Die Befestigung der Fassadenelemente erfolgt an
der oberen Schraubleiste mit Spezial Schrauben (A2).
Diese werden rechtwinklig ein geschraubt und dirfen
nur leicht angezogen werden. Ist im bereich der
Langlocher keine Holzunterkonstruktionen kann auf
gleicher Hohe daneben geschraubt werden. ] @

4. Wahrend der Montage werden die Elemente jeder
Reihe zuerst nur mit einer Schraube in dem Mittelbe-
reich der Elemente leicht befestigt. Dann wird jeweils
das letzte montierte Element mit einem Dorn, der auf
der rechten Seite eines Langlochs eingeschlagen wird,
gegen unbeabsichtigtes Verrutschen beim Ein-schieben
des folgenden Elements gesichert. Die Elemente diirfen
nur soweit zusammengeschoben werden, dass die
Mortelfugen im Steckbereich genau so breit sind wie
die anderen Steinfugen auf den Elementen. Stopper auf
der Elementriickseite bzw. in den Einschub-
verbindungen sind als zuséatzliche Hilfen

vorgesehen. [l B}

Die Schraubkdpfe diirfen
nur leicht aufliegen!

Schrauben rechtwinklig
einschrauben

Zur Befestigung der POLYFACE-Elemente miissen A2
Spezial-Flach-kopfschrauben Pozidrive (4,5 x 35 mm —
K@=10,6 mm) verwendet werden!

Einschub
A = Y 3 i Stopper
:’:‘Il e
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Stopper

Schieben Sie die Elemente nur
bis zu den Stoppern zusammen!

Senkrechtfugen im Steckbereich diirfen
nicht schmaler sein als auf den Elementen!

falsch richtig
Alle Finger missen eingehakt sein!












